LAMBDA®
PLUS

|’additivo per massetti che aumenta la
conducibilita termica fino al 60%.
Resistenza caratteristica > CI-C25-F5
ed inizio del ciclo di prima accensione
dopo il 14° giorno

Scheda tecnica di prodotto

LAMBDA PLUS

AUMENTA LA CONDUCIBLITA TERMICA
TRI




LAMBDA® PLUS

Con LAMBDA® PLUS puoi raggiungere una classe di resistenza > CT-C25-F5 e puoi awviare il ciclo di prima
accensione dopo soli 14 giorni. La scelta ottimale per una qualita del massetto piu elevata unita ad una

lavorazione eccezionale.

PRESTAZIONE MECCANICA
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* In caso di impianto radiante, & da intendersi lo spessore minimo sopra tubo/bugna pari a 40mm.
i 20mm sono da intendersi in caso di massetto in aderenza mediante I'uso di PDA ZE.

SPESSORE RIDOTTO
A da 20/40 mm (spessore minimo)*
DOSAGGI

Classe prestazionale

Dosaggio Lambda® Plus
Pedonabilita
Cantierabilita

Awvio ciclo di riscaldamento*

*in caso di riscaldamento a pavimento
e Non superare il dosaggio consigliato.

TABELLA DI PROGETTAZIONE - CARICHI/SPESSORI

Carico distribuito
Carico puntuale

Classe > F5

Max. Comprimibilita
dello strato di isolamento

> CT-C25-F5
1.750 ml/m3
dopo 48 ore
dopo il 7° giorno

dopo il 14° giorno

e | e prestazioni meccaniche possono variare in funzione della tipologia di aggregato utilizzato.

2,0 kN/m? 3,0 kN/m? 4,0 kN/m? 5,0 kN/m?
1,0 kN 2,0 kN 3,0 kN 4,0 kN

40 mm 55 mm 60 mm 65 mm
c<3mm c<5mm

e Se non diversamente definito, le informazioni qui riportate si riferiscono allo spessore minimo sopra tubo/fungo (in caso di impianto di riscaldamento/raffresca-
mento annegato nel massetto) oppure allo spessore minimo del massetto (senza riscaldamento a pavimento).



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per tutti i massetti di supporto, secondo UNI 11944:2024

- Particolarmente indicato per massetti riscaldati/ raffrescati ad
alta conducibilita termica

- Massetti interni ed esterni, nonché in ambienti permanentemente
umidi.

SABBIA, ACQUA, CEMENTO

- Sabbia: secondo UNI EN 13139 con aggregati in
curva granulometrica 0-6mm

- Rapporto a/c:  Max. 0,55
- Cemento:

vedi elenco “Cementi Approvati PCT”

ISTRUZIONI PER LA MISCELAZIONE

1. Agitare energicamente il contenitore prima dell’'uso ed ad
intervalli regolari ogni 30min per garantire una corretta
omogeneita degli ingredienti.

2. Riempire il serbatoio dell'impastatrice con la meta della
quantita di sabbia e tutta la quantita di cemento.

3. Aggiungere Lambda® Plus alla prima acqua d’impasto (circa
10L).

4. Completare il carico di aggregati secondo ricetta.

5. Aggiungere I'acqua rimanente in modo graduale, fino al
raggiungimento della consistenza desiderata.

6. Procedere ad una miscelazione di tutti gli ingredienti per un
tempo non inferiore ai 2min al fine di garantire una corretta
omogeneita d’impasto.

DOWNLOADS

- Manuali

- Verbali

- Certificati

- Voci di capitolato

ISTRUZIONI PER LAPPLICAZIONE

+ Lavorabilita: 60 Minuti
- Frattazzatura: 90 Minuti

- Temperatura di lavorazione: da +5 °C a +28 °C
per malta, ambiente o supporto

- Non miscelare con altri additivi se non precedentemente
approvati da PCT Italia Srl

- Non riattivare mai la malta da massetto indurita, con acqua

ULTERIORI CARATTERISTICHE

- Classe di contrazione SW 2

- Densita apparente ca. 2.000 - 2.200 kg/m3
- Conduttivita termica A ca. 1,76 W/mK

- Lavorabilita migliorata

- Riduzione delle porosita d'impasto

MISURAZIONE CM

- ’additivo Lambda® Plus non fornisce una rapida essiccazione
del massetto ed una tempistica certa di essicazione. Quindi la
verifica dell’'umidita ed i valori massimi di accettazione sono da
riferirsi alle Normative di settore. Una tempistica presunta di es-
sicazione puo essere calcolata come da DIN18560: spessore?
(espresso in cm) x 1,6.

- PCT Italia Srl non si assume alcuna responsabilita sui tempi di
essicazione.

-La misurazione CM rientra quindi tra gli obblighi di controllo del
posatore della pavimentazione finale.

INDICAZIONI AGGIUNTIVE

- Per le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto (densita, pH,
classificazione, stoccaggio e sicurezza) consultare la Scheda di
Sicurezza (SDS) vigente. Confezioni: 15 KG. Prodotto marcato CE.
Dichiarazione di Prestazione (DoP) disponibile.

PROGETTAZIONE

- Progetta il tuo massetto con
I'applicazione Abacus: definisci carichi,
spessori e rivestimenti su www.massetto.
info oppure tramite il codice QR a fianco.

© 2026 PCT ITALIA SRL. Tutti i diritti riservati. Testi, immagini, grafica e contenuti di questa brochure sono protetti dal diritto d’autore. Qualsiasi riproduzione, distribuzione, traduzione o utilizzo, anche parziale, & consentita
esclusivamente previa autorizzazione scritta dell’editore. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti.



ATTENZIONE

| dati riportati nella presente scheda tecnica rappresentano valori ottenuti mediante prove di laboratorio e verifiche applicative in cantiere
e si basano sulle conoscenze tecniche attualmente disponibili.

Le prestazioni indicate nella presente scheda tecnica sono conseguibili esclusivamente nel rispetto delle condizioni di impiego e di
cantiere, in conformita allo stato dell’arte, alle normative vigenti e, in particolare, alle indicazioni contenute nella presente scheda
tecnica. In ogni caso, I'impresa specializzata & tenuta a effettuare tutte le prove preliminari e i controlli necessari, in conformita allo stato
dell’arte, alle normative vigenti e alle specifiche condizioni di cantiere, al fine di verificarne I'idoneita all'impiego previsto.
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